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Artikel: 753 MLA1 Erstellt: Wodke, Alexander — —0—
SID * Cmamm | B =
Kunde: | | Datum: | 03.04.2017 | A -
Werk: Rot am See WURTH ELEKTRONIK
Materialtext | Mat. Nr. | um | Aufbau Prozessaufbau
A-RS Pyralux AP8525E 305x457mm 0.050mm... 50200050 18 VS
50 A00
Dicke nach Verpressen A0O0: Tol+: [ 50pm | Tol: [ 50pm | Dmax: [ 115pm | Dmin: | 15pm |
Gesamtdicke (iber alles 0 um To+: [ Opm | Tol: [ Opym | Dmax: [ Opm | Dmin: [ Opm |
Kundenforderung Dicke (D): [ 120 pm Tol+: [ 50pm | Tok: [ 50pym | Dmax: | 170um | Dmin: [ 70pm |
Messstelle: [(05) iiber LM und galv.Cu; beidseitig | nominal:
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